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1, !NFOR軸ACiON

FECHA DE EMIS16N

INFORME

FECHA DE CORRECC16N

RAZON D巨CORRECCさON

2葛　」ABORATORIO

UBICACION

DIRECC!6N

TEL巨FONO

PÅG案NA WEB

CORREO

EしEC丁R6NICO

3.　SO」IC案TANTE

NOMBRE / RAZ6N SOCIAし

C,!, I R,U.C.

CONTACTO

TEしEFONO

FECHA DE SO」!CiTUD

APL!CÅctON DE LOS

MATER看ALES A ENSAYAR

MATERiAL PARA

lunes, 15 dejulio de 2O19

図〇「iginaI

NO APLICA

XXXX-XXXX

口Co「「ecci6n

Quito - Ecuado「

Edificio Belmonte ubicado en ia calle Co「ea NO 126 y Amazonas

O¶cina 301

09831 22675 1 0984495934

WWW.VSaeCuador. com

Calidad@vsaecuado「.com

Servicios@vsaecuado「. com

PLASTi G RAM

1 80289846800 1

ING. GALO RAMOS

O991218184

201 9-07-12

Urbano / Interprovincial / lnt「aprovinciaI / EscoIar e lnstitucional / Turismo

Exte「ior e lnterio「

4○　○NFOR棚ACION DEL PROCESO

4.1, DESCRIPC看6N DEしPROCESO

METODO DE ENSAYO

NOR州ATiVA DE REFERENCIA

RECEPC書6N DE iTEMS DE ENSAYO

FECHAS DE ENSAYO

MUESTREO

DESVIACIONES AL METODO

1N-VSA-El (Ensayo de I間amabiIidad)

lS0 3795

2019-07-12

Inicio: 2019-07-15　　　　　　　　　Fin: 2019-07-15

Materiaies seleccionados y 「emitidos por el solicitante

口Sl　　　　　　　　　　　図NO



4.2, lDENTIFICACI6N DE iTEM DE ENSAYO

MATERIAL OI

NOMBRE COMERCiAL

MUESTRAS GENERADAS

CARACT E RisTI CAS

4.3,CONDiCIONES DE ENSAYO

MATERIAL Ol

FECHA

HORA

Tamb. pr。m. C。.,. (Oc〉

之1.6

ACON○

○BS.

201 9置07-1 5

16:07

HR。mb. pr。m. 。。,,. 〈%)

55

図〇K　□NOK

NO APLICA

FECHA

HORA

T。mb. p「。m. C。,,. (OC)

21.8

ACON○

○BS.

FECHA

HORA

Tamb. p「om. C。,,. (OC〉

葛2上6

ACON.

0BS.

201 9-07置1 5

1702

HRamb p,。m ∞,「 (%)

55

図〇K　□NOK

NO APLICA

PLASTI CO

POLiPROPlしENO

Espeso「 P「omedio: 3.14 mm

201 9-07-1 5

16:29

HR。mb. p,。m. 。。.,. (%)

5卓臆

図〇K　□NOK

NO APLICA

FECHA

HORA

丁a調b. p「。m. C。r.. (oC)

21,9

ACON.

0BS.

FECHA

HORA

T。mb pr。m C。,「 (oC)

217

ACON

OBS

201 9-07-1 5

イオ22

H Ramb. p「Om..。n.. (%)

55

図〇K　口NOK

NO APLICA

5.　RESU」TADOS

Toda vez que se han ensayado Ios items preparados se deteminan los siguientes 「esultados:

01

VEしOCIDAD DE

ミN馴V!寄

1 12　　　　　275　　　　　　24.45

112　　　　267　　　　　25.18

1 12　　　　264　　　　　25.47

112　　　　231　　　　29.10

1 12　　　　260　　　　　25.86

26,01

2019-07-1 5

1-6 :臆46

HRa調b.p剛。. ∞爪(%)

55

図〇K　□NOK

NO APLICA

No se auto extingue,

der「etimiento liquido,

goteo de residuos

encendidos.
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躍鞍「、‾ ‾…誓

Nota: La veIocidad de combusti6n reportada cor「esponde al promedio de las velocidades individuales de cada

item ensayado.

6.　CONCLUSIONES

Con base en Ios resuItados obtenidos se dete「mina que los mate「iaIes PLASTICO (POLIPROPiLENO), PreSenta una

Velocidad de combusti6n de 26,01 mm/min,

6.1 , CONSiDERAC10NES SOBRE LA UTlし1ZAC16N DE」 PRESENTE DOCUMENTO

-　Ei p「esente documento es v訓do dnica y exciusivamente pa「a los materiaies ensayados y la aplicaci6n

decla「ada por el solicitante. Los resultados no pueden se「 t「asladados a lotes o a una se「ie de productos.

-　Los 「esuItados del p「esente info「me co「responden a los mate「iales seIeccionados y remitidos po「 eI

SOlicitante, PO「 tantO, Ia responsab帥dad del manejo y u輔zaci6n de los mate「iaIes en actividades de

fabricaci6n es exclusiva deI solicitante○

○　Queda prohibida la 「ep「oducci6n totaI o parcial dei presente documento sin ia aprobaci6n fo「mai de “Vehicle

Safety Automotive - VSA’十

〇　EI so=citante es 「esponsab!e del uso indebido que pueda da「se al p「esente documento y esta s山eta a

SanCiones civiles y penaIes que se pudie「an p「esenta「.

-　Una vez que ei presente documento es ent「egado ai so=citante, el plazo maximo pa「a p「esenta「 una soiicitud

de apelaci6n es de 30 dias (Calendario).
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