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1, 1NFORIVIAC16N

FECHA DE EMISION

INFORME

FECHA DE CORRECC16N

RAZON DE CORRECCION

2,　LABORATORiO

DiRECC16N

TELEFONO

PÅGINA WEB

cORR巨O

ELECTR6NICO

3.　SOLiC!TANTE

NOMBRE / RAZ6N SOCIAL

C.I. / R.∪,C.

CONTACTO

TE」壬FONO

FECHA DE SOしICITUD

AP」書CACION DE LOS

IVIATERiALES A ENSAYAR

朋ATERiAL PARA

Iunes, 15 dejulio de2019

図O「iginal　　　　　　　　□ Cor「ecci6n

NO APLiCA

XXXX置XXXX

Quito - Ecuador

Edificto BeImonte ubicado en la calle Co「ea NO 126 y Amazonas

Oficina 301

09831 22675 1 0984495934

WWW. VSaeCuador.com

Calidad@vsaecuador, COm
Servicios@vsaecuador. com

PLASTI G RAM

1 802898468001

!NG. GALO RAMOS

O991218184

2019-07-12

Urbano / Interp「ovincia!月nt「aprovincial / Escolar e lnstitucional / Tu「ismo

Exte「ior e lnte「io「

4, lNFORMAC10N DEL PROCESO

4.1. DESCRIPCION DEL PROCESO

METODO DE ENSAYO

NORMATIVA DE REFERENCiA

RECEPC!6N DE irEMS DE ENSAYO

FECHAS DE ENSAYO

肌UESTREO

DESVIACIONES AL METODO

lN-VSA-E! (Ensayo de lnflamab輔dad)

lS0 3795

201 9-07-12

1nicio: 2019-07-15　　　　　　　　　F活: 2019-0了-15

Materiaies seieccionados y 「emitidos po「 eI so=citante

□Si　　　　　　　　　　図NO



4,2, lDENTIFICAC16N DE iTEWI DE ENSAYO

MATERIAし03

NOMBRE COMERCIAL

MUESTRAS GENERADAS

CA RA CT E RisTI CAS

4.3, COND!CIONES DE ENSAYO

MATERIAL O3

FECHA　　　　　201 9-07-1 5

HORA　　　　　　1 7:26

Tamb.prom.Com (OC)　HR。mb.p「。m.。。,,. (%〉

21

ACON○

○BS,

55

図〇K　□NOK

NO APLICA

PLASTI CO

POLIETILENO DE BAJA DENSiDAD

:1・ ∴　∴
●“’・ :●音-

Espesor P「omedio: 2.66 mm

「‾‾二醸懸麺重要二二二二コ　墜蚤二二二重
FECHA　　　　　201 9-07-1 5　　　　　　FECHA

HORA　　　　　　17 31　　　　　　　　HORA

201 9-07-15

17:36

Tamb.prom.Corr. (OC)　HRamb.p'om COrr. (%〉　　　T。mb p,。m.C。「「. (oC)　HR。mb.pr。m.∞,,. (%)

21

ACON

OBS

FECHA　　　　　201 9-07-15

HORA　　　　　　17 42

Tamb prom Corr. (OC) ¥ HRamb pr。m.。m (%)

21　　　　　　　　55

5手書　　　　　　　　　2 1

図OK　□NOK ACON

NO APLiCA OBS

FECHA　　　　　2019-07-1 5

HORA　　　　　　1 7:53

Tamb. prom. Cor'. (OC)　HRamb. p「。m. 。。.,. (%)

21　　　　　　　　55

ACON,　　図OK　□NOK ACON.　　　図OK　□NOK

OBS.　　　　NO APLICA OBS.　　　　NO APLICA

5.　RESULTADOS

Toda vez que se han ensayado Ios items preparados se deteminan -os siguientes res冊ados:

03

_ _一_____」垂中型) __ _

0　　　　　　0　　　　　　　　0

0　　　　　　0　　　　　　　　0

0　　　　　　0　　　　　　　　0

0　　　　　　　0　　　　　　　　0

0　　　　　　0　　　　　　　　0

VELOCIDAD D

55

図〇K　□NOK

NO APLiCA

No se enciende, nO

gene「a humo, nO

desp「ende 「esiduos

Pagma2de3



Nota: La veIocidad de combusti6n 「eportada cor「esponde al p「omedio de las ve10Cidades individua!es de cada

item ensayado.

6.　CONC」USIONES

Con base en los resultados obtenidos se dete「mina que los mate「iales PしAS丁ICO (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD),

P「eSenta una VeIocidad de combusti6n de O mmImin.

6.1 , CONSIDERACIONES SOBRE LA UTIL!ZAC16N DEL PRESENTE DOCUMEN丁O

-　EI p「esente documento es v訓do dnica y exclusivamente pa「a los mate「iales ensayados y Ia apiicaci6n

declarada po「 el solicitante. Los resuItados no pueden ser t「asiadados a lotes o a una se「ie de productos.

-　Los 「esultados dei p「esente informe co「responden a 10S materiaIes seleccionados y 「emitidos po「 el

SO=citante, POr tantO, Ia responsab掴dad dei manejo y u輔zaci6n de los mate「iales en actividades de

fab「icaci6n es excIusiva deI solicitante.

-　Queda prohibida ia 「ep「oducci6n totaI o parcial deI p「esente documento sin la aprobaci6n formaI deくくVehicle

Safety Automotive - VSA’’.

-　EI so=citante es 「esponsable dei uso indebido que pueda darse al presente documento y esta sujeta a

SanCiones civiles y penaIes que se pudieran p「esentar.

-　Una vez que el presente documento es ent「egado al soiicitante, el pIazo maximo pa「a presenta「 una solicitud

de apelaci6n es de 30 dias (CaIendario).
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